Science.

Applied to Life." 3M Fillerapplikation-Prozess

e Wiederverwendbare Arbeitskleidung e Schutzhandschuhe

e Komfort-Vollsichtbrille @

Pers&nliche SiChel"heit e Mehrweg-Atemschutzmasken

e Fahrzeug ist grob abgedeckt.

e Vorbereitete Oberflache zur Fiiller-Anwendung.

3M™ Soft Edge Foam 3M™ Smooth Transition Tape
Abdeckband /3M™

Soft Edge Foam

Abdeckband PLUS

Vorbereitetes Fahrzeug

% e Entfetten Sie die Oberflache unter Anwendung von Produkten des
o Lackherstellers oder anderen empfohlenen Produkten. Grundsétzlich sind die
g Anweisungen des Herstellers zu beachten.
% e Reinigen Sie die Oberflaiche mit einem Staubbindetuch, bevor Sie den Fiiller
2 auftragen.
% 3M™ Staubbindetuch Professionelle 3M™
K= Karosseriereinigungstiicher
%
e Verschiedene SM™ PPS™ Serie 2.0-Gro6Ren ermdglichen ein bedarfsgerechtes “ _
Anmischen. '
" e Bei Verwendung von SM™ PPS™ Serie 2.0 ist kein zusatzlicher Mischbecher
o erforderlich. Der Filler muss nicht in die Fillerpistole nachgefiillt werden.
Heo )
w e Da der Filter direkt in den SM™ PPS™ Serie 2.0 Deckel integriert ist, ist kein
S zusatzliches Filtern erforderlich.
2
3 Hinweis: Verwenden Sie immer die von lhrem Lackhersteller empfohlene 3M™ PPS™ Series 2.0 UV-Set BM™ PPS™-Serie 20  3M™ PPS™ Dispenser fiir
= Fillerfarbe! 3M™ PPS™ Serie 2.0 lasst einen schnellen Wechsel zwischen Ll STl VGRS S Dzl wie lmenlpes s
. . grofd 850 ml, Standard 650 ml,
e verschiedenen Fillerfarben zu. Midi 400 ml, Mini 200 ml

(% e Trigger nach hinten zuriickziehen.

s 5 e Schieben Sie den passenden Zerstauberkopf (iber die Farbnadel und driicken

Sy Sie ihn in Richtung des Pistolengehauses. Folgen Sie den Empfehlungen lhres

39 Lackerhstellers, um die richtige GroRRe des Zerstauberkopfes auszuwahlen

c C

2 e e Maximaler Eingangsdruck: 4,5 bar (65 PSI).

86 :

c "q:) ® Sp”tZdrUCk 154 bar (20 PSI) - 2:1 bar (30 PSI) max. 3M™ Performance 3M™ Performance Gravity HVLP 3M™ Hochleistungs-FlieRbecherdiisenkopf

wa Spray Gun 2 / 3M™ Atomising Heads, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, fur ein feines Finish, 0.9, 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.6,
Performance Spray 1.8, 2.0mm 1.8, 2.0mm
Gun

2

e Die 3M™ PPS™ Serie 2.0 erlaubt den Fiillerauftrag aus jedem Winkel ohne

- Tropfen.
e
2 e Kanten und Radlaufe konnen daher sicher beschichtet werden. e
&)
:’_). e Folgen Sie immer den Empfehlungen des Lackherstellers beziiglich der e
2 Schichtdicke des Fillers. |
+ § :
:3; e Moderne Fiiller-Technologien haben eine reduzierte Verarbeitungsdauer. Bei | i :
o Verwendung eines frisch gemischten Fiillers bei jeder Anwendung - vermeidet |
= die Moglichkeit von nachfolgenden Schatteneffekten (Schliffbildring zeigt sich,
nachdem das Lésemittel vollstidndig verdunstet ist) und - daher betrichtliche DA T S 2 DA AT Sl A, bl DA T Pl e i
mittelgrof3, 400 ml 200 ml Deckel und Innenbecher

3

Reduktion der nachfolgenden Schleifarbeiten.

e Eine saubere Pistole garantiert einen feineren Lack.

G e Ein feinerer Lack versichert, dass der Fiiller flach liegt.
L
A e Dies versichert einen homogeneren Fiiller. Ein homogener Filler ermoglicht
o Zeit- und Arbeitsersparnis beim Schleifen.
(@)
@© . . 00 . .
& e 3M™ Accuspray™ & 3M™ PPS™ Serie 2.0 in der Fiiller-Anwendung - ein Vorteil
o fir den nachsten Verfahrensschritt.
()
= e Reinigen Sie immer das Spritzbild mit 3M™ Accuspray™. 3M™ PPS™ Series 2.0 UV-Set BM™ PPS™-Serie 20  3M™ PPS™ Dispenser fiir
L Lackverarbeitungssystem Set Deckel und Innenbecher
. . . . . . groRR 850 ml, Standard 650 ml,
q- Hinweis: Schlecht gewartete Fiillerpistole = raues Spritzbild. Midi 400 ml, Mini 200 ml

e Ziehen Sie den Abzugshebel und entfernen Sie die Diise, indem Sie fest auf
diese zwei Entriegelungsklemmen driicken.
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e Reinigen Sie die Nadel mit einem mit Losemittel angefeuchteten Tuch. 8567

Professional panel Wipe
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R e Montieren Sie einfach die neue Dise und Sie sind fertig. e
O s
g% e 3SM™ Accuspray™ und 3M™ PPS™ Serie 2.0 reduzieren die Reinigungsarbeit e
§, ;-., betrachtlich und senken lhren Losemittelverbrauch messbar.
c 3 . . . . . s
3 S e Negative Gesundheitsauswirkungen sind dank der reduzierten gt
o < Loésemittelverwendung bei der Reinigung der Pistole und des Behalters

reduziert. 3M™ Professionelle Karosseriereinigungstiicher PN 34567

S

e Folgen Sie immer den Empfehlungen des Lackherstellers beziiglich des
Folgenden:

e Objekttemperatur,
e Abstand des Strahlers zum Objekt.

e Die Qualitat des Trockenvorgangs beeinflusst die Schleifeigenschaften des
Fillers. Forcierte Trocknung beschleunigt den Reparaturvorgang und stellt
gleichzeitig das gleichmalige Trocknen des Fiillers sicher. Ein Fiiller, der
gleichmaRig und vollstdndig gehartet ist, kann viel leichter geschliffen werden.

Forcierte Trocknung
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